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Matallurgische Produktions - vereinigung Krasnojarsk
42, Pogranichnikev str,
660111, g.Kr 4 3 1
g-Krasnojars ABNAHMEPRUFZEUGNIS Nr 15091
Russiun Fedaration
EN 10204 -3.1 B Datum 18,12.06
BESTELLER VERTRAG Nr:  RWK2-0456 ANLAGENr: 13700 BESTELLNr: 831134
BESTELL-Nr.des EMPFANGERS: 10606
“"RUSSIAN ALUMINIUM MANAGEMENT"
: wﬂomo_ﬁ::n.nﬁ. Ware Aluminium-Stangen Abmessungen 150 Lange 3000 mm
Legierung , Zustand EN AW-2007 T4 Norm  573-3/755-2/-3
FRACHTEMPFANGER Charge Nr: E9622 Gewicht netto 300 kg 2 Stek
ROBERT BOSSINGER METALL-UND
KUNSTSTOFFHANDEL, ZUM FRENSER FESTIGKEITS- Zugfestigkeit |Streckgrenze| Bruchdeh Harte
FELD 50, 50127 BERGHEIM EIGENSCHAFTEN nung
. ssainheiten: apa mpa % HB
Soll
340 220 8,0
Ist 411-418 230-237 18,0-20,0
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Bi Sn
Sell |min 3,3 0,5 0,4 0,8
cax | 0,8 0,8 4,6 1 1,8 0,1 0,2 0,8 0,2 1,5 0,2 0,2
mn:nwnnmga»uuL 0,47 0,44 3,62 0,62 0,61 o.ouo 0,030 0,20 | 0,026 | 0,87 | 0,035 p,004
Probe N 8-482 0,48 0,45 3,67 0,63 o,61 ( 0,020 (0,030( 0,10 | 0,029 | 0,88 | 0,035 [0,004
Es wird bestatigt, dass die Lieferung gepruft wurde und die Ergebnisse . K
den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entsprechen. ’
Ingpektor dar Qualitatssicherung
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